KAl [ES IKATES, s.r.o.

Tolstého 186, 415 03 Teplice, Ceski republika
p— tel.: +420 417 503 093, tel./fax: +420 417 502 825
e-mail: ikates@volny.cz, http://go.to/ikates

Notifikovana osoba ¢.1394
Autorizovana osoba €. 225

PROTOKOL

o polateénim typovém vypocltu

soudinitele tepelné propustnosti (hodnoty U), €initele prostupu

svétla a celkového Cinitele prostupu sluneéni energie
podle §5 odst.1, pism, b) nafizeni vlady ¢. 190/2002 Sb. (systém posuzovini shody 3) a v souladu se smérnici
89/106/EHIJS Rady Evropskych spoletenstvi (smérnice o stavebnich vyrobeich — CPD), ve znéni smémice
93/68/EHS Rady Evropskych spoleéenstvi

¢. 1394-CPD-74/2011

Nézev vyrobku : Izolaéni skla

Vyrobce (adresa): Michal Richtr, s.r.o.,
Mokra 348-Sklenafstvi, 664 04 Brno-venkov

Pocet stran : 2 veetné strany titulni

Prilohy: 1 (protokol o zkousce €.74/2011

Tento protokol je diléim dokladem notifikované osoby a nenahrazuje protokol o po¢ate¢ni
zkousce typu. by

Datum vydéni : 11.3.2011 Y

Osoba odpovédna za obsah tohoto protokolu : Strénsk)f

\edouc uéebm iaboratore £ : \
— e v ‘i f{
N\

Osoba odpovédné za spravnost tohoto protokolu: IDJ Lubom{
feditel notifikované osoby

Upozomeni: Bez pisemného souhlasu feditele notifikované osoby se tento protokol nesmi reprodukovat
jinak, nez cely.
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1. Specifikace predmétu zkouSky

Popis vyrobku a uréené pouziti: Izolaéni skla pro pouzZiti ve stavebnictvi
Vyrobee: Michal Richtr, s.r.o., Mokra 348-Sklenafstvi, 664 04 Brno-venkov
Specifikace: CSN EN 410 a CSN EN 673 (v&etné& zmén)

2. Odbér vzorku
Jde o po&ateéni typovy vypocet (bez vzorkil). SloZeni izolaénich skel : viz vysledky

3. Provedeni poéitecniho typového vypoctu
Vypocet proved] : Ing. Jifi Stransky
Datum ukonéeni: 11.3.2011

4. Vysledky :

Sledované vlastnosti: Soucinitel tepelné propustnosti (CSN EN 673) a &initel prostupu
svétla Ty a celkovy Einitel prostupu sluneéni energie g (CSN EN 410)

izola¢ni sklo U v (%) | g(%)
(W.m-2.K-1)
float 4 mm - 16 mm, argon — Planitherm Ultra N 4 1,1 80 63
mm (#3)
float 4 mm - 12 mm, argon - float 4 mm - 14 mm, 0,9 73 57
argon - Planitherm Ultra N 4 mm (#5)
float 4 mm- 14 mm, argon - float 4 mm - 14 mm, 0,9 73 57
argon - Planitherm Ultra N 4 mm (#5)
Planitherm Ultra N 4 mm (#2) - 12 mm, argon - 0,7 71 50
float 4 mm - 14 mm, argon - Planitherm Ultra N 4
mm (#35)
Planitherm Ultra N 4 mm (#2) - 14 mm, argon - 0,6 71 50
float 4 mm - 14 mm, argon - Planitherm Ultra N 4
mm (#35)
Poznamky:

Planitherm Ultra N - sklo s povlakem typu C, vyrobce: Saint Gobain Glass: €, = 0,03
Koncentrace plynu : ¢ = 90 % (deklarace vyrobce izolatniho skla)
Materiél distanéniho profilu, barva skla a jeho tepelné zpracovani nema na vysledek vypottu viiv.

Prohliseni : Vysledky zkousek, uvedené v tomto protokolu se tykaii pouzc .p‘i'ezﬁn tu
zkoudky a nenahrazuji jiné dokumenty, napf. spravniho charaktcru, vj'dévané _unyml
organy podle zvlastnich predpisi. £}
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Akreditovana zkusebni laborator ¢.1139
akreditovand CIA Praha ke zkouskdm skla a vybranych stavebnich vyrobkil

PROTOKOL O ZKOUSCE

Evidenéni éislo: 74 / 2011

Pfedmét zkousky : Izolacni skla
- stanoveni souginitele prostupu tepla podle CSN EN 673
- stanoveni svételnych a sluneénich charakteristik podle

CSN EN 410
Objednatel (adresa): Michal Richtr, s.r.o.,

Mokra 348-Sklenafstvi, 664 04 Brno-venkov
Vyrobce (adresa): Michal Richtr, s.r.o.,

Mokra 348-Sklenarstvi, 664 04 Brno-venkov
Misto provedeni zkousky : IKATES, s.r.o., Teplice

Datum pfijeti zakazky: 10.3.2011
Datum provedeni zkousky : 11.3.2011
Datum vystaveni protokolu : 11.3.2011
Pocet stran : 3 | o~ salach
Strana ¢islo : v /1) ’/ e
f £
. ¥ O IRATES
[ /[ 2 (£ To
Vedouci laboratofe : | Ing/ i Steansiy \&
ouci laboratofe :  Ing Jifi Stransky \s.

- \* Ls¥

. - . I}n/ . \S a8
Vysledky a/nebo informace, které jsou minmd rozsah akreditace, a nb&od’ﬁvky jsou
v protokolu oznaceny. Pofizovani kopii a prekladd, pouziti protokolu pro jiné dals$i
ucely (reklamy, vytahy z protokolu) jen se souhlasem laboratofe. Bez souhlasu
laboratofe je moZné protokol reprodukovat jen jako celek.
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Normativni podklady :

CSN EN 410 (2000): Sklo ve stavebnictvi - Stanoveni svételnych a slune¢nich

charakteristik zaskleni
CSN EN 673 (2002): Sklo ve stavebnictvi - Stanoveni sou¢initele prostupu tepla
(hodnota U) - Vypoctova metoda (vCetné zmény Al a A2)

Odbér vzorki :

Ke stanoveni hodnoty U podle CSN EN 673 a hodnot 1y a g podle CSN EN 410
byla zadéna izolaéni skla — viz vysledky.

Metrologické zabezpeéeni zkouSek :

Vypocet hodnoty U v souladu s CSN EN 410 a CSN EN 673 byl proveden
pomoci validovaného MOTS-software (validace pomoci software WIS spoletnosti
WINDAT).

Vysledky zkousek :
Stanoveni hodnot U, 1y a g (CSN EN 410, CSN EN 673)

izola¢ni sklo U v (%) | 2(%)
(W.m-2.K-1)
float 4 mm - 16 mm, argon — Planitherm Ultra N 4 1,13 80 63
mm (#3)
float 4 mm - 12 mm, argon - float 4 mm - 14 mm, 0,94 73 57
argon - Planitherm Ultra N 4 mm (#5)
float 4 mm- 14 mm, argon - float 4 mm - 14 mm, 0,93 73 57
argon - Planitherm Ultra N 4 mm (#5)
Planitherm Ultra N 4 mm (#2) - 12 mm, argon - 0,68 71 50
float 4 mm - 14 mm, argon - Planitherm Ultra N 4
mm (#5)
Planitherm Ultra N 4 mm (#2) - 14 mm, argon - 0,64 71 50
float 4 mm - 14 mm, argon - Planitherm Ultra N 4
mm (#5)

Poznamky:

Planitherm Ultra N - sklo s povlakem typu C, vyrobce: Saint Gobain Glass: g, = 0,03
Koncentrace plynu : ¢g = 90 % (deklarace vyrobce izolatniho skla)

Material distanéniho profilu, barva skla a jeho tepelné zpracovani nemd na vysledek vy
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Prohlideni : Vysledky zkousek, uvedené v tomto protokolu se tykaji pouze pfedmétu
zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty, napf. spravniho charakteru, vydévané jinymi
organy podle zvlastnich pfedpist.

Rozdélovnik :

2 x Michal Richtr, s.r.o.

1 x ZkuSebna skla a stavebnich vyrobki IKATES, s.r.o. (archiv)
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7§
Stanoveni provedl, protokol vyhotovil 4

Ilnéjih_' Stransky

a za spravnost a platnost protokolu odpovida :




